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EFFEKTIVE LOSUNGEN FUR INNEN UND AUSSEN
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SCHADENSFESTSTELLUNG -
DARAUF KOMMT ES AN

HOCHWASSERSCHADEN - UND JETZT?

Der Regen lésst nach, die Fluten ziehen sich zuriick
und hinterlassen ein Bild der Verwistung. Nach den
ersten Aufrdumarbeiten stehen die Geschadigten vor
der Frage, wie ihre verschlammten und verdreckten
Hauser und Wohnungen wieder in Stand gesetzt
werden kénnen. Dabei ist die Verschmutzung das
geringere Problem, gefdhrlicher sind mégliche Konta-
minationen durch Schadstoffe, Heizdl, Fékalien und
ein spdterer Befall der Oberfléchen durch Schimmel-
pilze und Bakterien. Schmutz und Feuchtigkeit bieten
den idealen N&hrboden fir ihr Wachstum.

DIE ERSTEN SCHRITTE

Vor allem bei gréBeren Schdaden empfiehlt es sich,
Sachverstéindige hinzuzuziehen, die das Ausmaf3 der
Schéden beurteilen und ein Konzept zur weiteren
Vorgehensweise erarbeiten. Besondere Bedeutung
bei der nachhaltigen Trocknung und Sanierung eines
Gebédudes hat der Umgang mit durch das Hochwas-
ser eingetragenen und freigesetzten Schadstoffen.
Je nach Schadenszustand miissen Putz, Fu3boden-
system und Dé&mmung entfernt und die freigelegten
Waéinde und Béden gereinigt und desinfiziert werden.
Beim Wiederaufbau sollten aufgrund der Restfeuchte
im Gebé&ude nur zementgebundene und mineralische
Materialien zur Anwendung kommen.

BEGEHUNG MIT EXPERTEN,
SCHADENSANALYSE
Anstrémendes Wasser kann Sand und Kies
aus dem Untergrund herausschwemmen.
Die Folge: Absacken der Fundamente

und Setzrisse in den Wénden.
Deshalb die Standsicherheit
des Gebdudes zundchst

von Sachversténdigen
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REINIGUNG, TROCKNUNG
UND LUFTUNG DES GEBAUDES

Entfernen von Schmutz, feuchtem Hausrat,

Gberprifen lassen.

Tapeten und Gipsputzen. Generell
ratsam in Innenr&umen ist der
Einsatz von Luftentfeuchtern
zur Beschleunigung der
Austrocknung.

SCHADENSFESTSTELLUNG

Prifung der AuBen- und Innenwénde auf Risse,
Farb- und Putzschéden, Feuchte- und Salzbelastung,
Schimmelbefall durch Experten. Fir eine

grindliche Schadensanalyse muss &
bis zu einem Meter oberhalb

der Schadensgrenze der "
Wandaufbau komplett
entfernt werden.
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SCHADENSBILDER: ERKENNEN,
BEWERTEN UND BEURTEILEN
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HOCHWASSER UND SEINE FOLGEN

Bei einem Hochwasserschaden ist davon auszugehen,
dass Mauerwerk, Holzbauteile und Putze grofie
Mengen an Wasser aufgenommen haben, die zum
Teil erst nach Monaten oder Jahren wieder vollstandig
ausgetrocknet sein werden. Wéhrend der gesamten
Austrocknungszeit besteht grundsétzlich das Risiko
feuchtebedingter Folgeschéden. Es kénnen sich ganz
unterschiedliche Schadensbilder zeigen: Risse und
Abplatzungen, Feuchte- oder Salzschéden sowie
Schimmelbildung.

KEINE FEHLER BEI DER INSTANDSETZUNG
Der Einsatz von Luftentfeuchtern zur Beschleunigung
der Austrocknung von Innenrdumen ist generell rat-
sam. Desweiteren ist darauf zu achten, dass die
SanierungsmaBnahmen das Austrocknen der durch-
feuchteten Untergrinde auf keinen Fall behindern.
Das optische ,Kaschieren” von Feuchteproblemen
mit dichten Dispersionsprodukten kann sich réchen.

Oft entstehen Dauerschéden erst durch das ,Ein-
schlieBen” von Feuchtigkeit im Mauerwerk - verbun-
den mit der méglichen Zerstérung von wertvoller
Bausubstanz, aber auch mit gesundheitlichen Folgen
durch Schimmelbildung.

DIFFUSIONSOFFENE PRODUKTE

Deshalb sollten bei einer Wasserschaden-Sanierung
nur diffusionsoffene Produkte eingesetzt werden, wie
z.B. Silikatfarben oder Feuchteregulierungsputze.

Die Struktur diffusionsoffener Putze und Farben ist so
ausgelegt, dass Wasser auf der Oberfléche beson-
ders schnell verdunsten kann. Auch Salze kénnen
auskristallisieren, ohne dabei Schaden zu verursachen.

RISSE UND ABPLATZUNGEN
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Werden nach dem Abpumpen des Wassers Risse
und/oder Abplatzungen an tragenden sowie nicht
tragenden Bauteilen sichtbar, sollte eine Begutach-
tung durch einen Tragwerksplaner erfolgen. Hat nur
der Putz Schaden genommen, die Struktur ist jedoch
weiterhin tragféhig, @sst sich die Wand in vielen
Féllen mit geeignetem Material berputzen.
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SCHIMMEL

Sichtbarer Schimmel nach Wasserschaden ist héufig
nur die Spitze des Eisberges. Vor einer Sanierung

ist daher eine mikrobiologische Bestandsaufnahme
ratsam. Auf dieser Grundlage kann ein passendes
Schimmelsanierungskonzept erstellt und umgesetzt
werden. Von der Verwendung von Fungiziden in
Innenrdumen raten Experten generell ab.

SALZSCHADEN

FEUCHTESCHADEN

Dringt Wasser ins Mauerwerk ein, transportiert es
oftmals Salze mit an die Oberfléche. Diese Salze
kristallisieren und fihren zum , Ausblihen”. Die
Folge sind unschéne, meist weiBBe oder gelbliche
Flecken auf Tapete oder Putz. Oft fihren diese
Ausblihungen und Kristallationen zu Abplatzungen.

Durch erhéhte Feuchtewerte im Mauerwerk erd-
beriihrter Bauteile entstehen unterschiedliche
Schadensbilder: Ausblihungen, Abplatzen von
Anstrichen und Putzen, Absanden von Putzen,
Gefiigezerstérung von Mauerwerk aber auch
Korrosionsschdden an einbindenden Stahltragern.



AKTIV GEGEN FEUCHTESCHADEN
MIT PRODUKTEN VON KEIM

INSTANDSETZUNG

Im Falle von Feuchteschdden nach Hochwasser sollte
immer eine Beratung vor Ort durch Sachversténdige
erfolgen. Sie kénnen das AusmaB der Schéden
feststellen, die InstandsetzungsmaBnahmen dem
konkreten Schadensausmaf3 anpassen und anhand
von Kontrollmessungen den Erfolg der Sanierungs-
maBBnahmen beurteilen.

PUTZSCHADEN IM INNENBEREICH

Bei starken Putzschdden im Innenbereich empfiehlt
sich der Ersatz des geschédigten Altputzes durch
KEIM Seccopor Feuchteregulierungsputze, deren
spezielles Porengefiige die Austrocknung feuchter
Mauerwerke unterstiitzt. Kleinere Putzschéden in
bereits ausgetrockneten Bereichen kénnen mit KEIM
Universalputz (oder -Fein) oder KEIM Turado behoben
werden. Falls Bauteile durch kontaminiertes Wasser
belastet wurden, muss die daraus resultierende
Gefahrdung geklart und bei der Sanierung beriick-
sichtigt werden.

PUTZSCHADEN IM AUSSENBEREICH

Bei groben Putzschdden im AuBBenbereich sollte der
geschadigte Altputz abgetragen und mit Produkten
des KEIM Porosan-Trass-Sanierputzsystems neu auf-
gebaut werden. Kleinere Putzschéden in bereits aus-
getrockneten Bereichen kénnen mit KEIM Universal-
putz (oder -Fein) behoben werden. Auch hier gilt: Fir
Bauteile, die durch kontaminiertes Wasser belastet
wurden, muss eine mégliche Gefdhrdung geklért und
bei der Sanierung beriicksichtigt werden.

— Weiterfishrende Info zum
Thema Schimmelsanierung in
der KEIM Broschiire ,Schimmel-

pilze in Innenréumen”

Zum Download auf
www.keim.com
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ANSTRICHSCHADEN

Im Falle bloBer Anstrichschdden gilt fiir den Innen-
wie Auflenbereich: Der Untergrund muss optisch und
.gefihlt” oberfléchentrocken sein. Oberfléchliche
Verunreinigungen sind mit KEIM Betonschnellreiniger
zu entfernen. Bereiche mit leichten Olbelastungen
sollten mit einem geeigneten Entéler vorbehandelt
werden. Bei Wasserrdndern ist die betroffene Wand
vollfléchig mit KEIM Blockwei3 vorzustreichen. Als
Beschichtung fiir innen ist KEIM Biosil hervorragend
geeignet, weil durch die Alkalitét des Bindemittels ein
natirlicher Schimmelschutz gegeben ist. Fir Aufen-
anstriche empfiehlt sich KEIM Soldalit.

SCHIMMELBEFALL

Fir jedes gréBere Schadensausmal3 ist ein Sanie-
rungskonzept unerldsslich, wobei der Gesundheits-
schutz der Ausfihrenden im Mittelpunkt steht, selbst
wenn nur Teilfldchen zu sanieren sind. Wichtig ist

es, alle Flachen mit Schimmelbefall vollstandig zu
reinigen oder auszutauschen. Im Falle von oberfléch-
lichem, sichtbarem Schimmelbefall sollten die Fléchen
mit Mycal-XO vorbehandelt und anschlieBend mit
KEIM Mycal-Top gestrichen werden. KEIM Mycal-Top
optimiert die hervorragenden Eigenschaften einer

»Fur eine langfristige Schimmel-

Silikat-Innenfarbe zum wirksamen Schimmelschutz. vermeidung iSl' dGS richtige Heiz-
Dabei kommt KEIM Mycal-Top ganz ohne biozide
Wirkstoffe aus.

und Liftungsverhalten wichtig.
Hinweise geben die Richtwerte
fir Temperatur und Raumluft-
feuchtigkeit.”

Karl Weifmann, Malermeister, Deggendorf
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SCHADEN-SANIERUNG MIT KEIM:
SYSTEME FUR INNEN UND AUSSEN

Innenbereich AuBenbereich
Starke Putzschéden KEIM Seccopor / Feuchteregulierungsputze
Durch Feuchtigkeit, Ausblihungen, - Einzigartiges Abtrocknungsverhalten
Salze verursachte Schaden. - Kein Feuchteanstieg im Mauerwerk
Meist sind weifle wasserlésliche - Hohe Feuchtetransportleistung
Salze und Calciumcarbonat- - Ideal bei hoher Feuchtebelastung
Ausblihungen sichtbar. - Vermindert Kondensatbildung an der Oberfléche

KEIM Porosan / Sanierputze nach WTA

- Hohe Wasserdampfdurchléssigkeit

- Hoher Widerstand gegen ausblihende Salze
- Ohne Luftporenschneckenmantel spritzbar

Kleinere Putzsch&dden KEIM Universalputz / Haft- und Renovierungsputze
Konstruktionsbedingte Risse oder - Bewdhrter Allrounder, universell in der Anwendung
netzférmige Schwindrisse. - Sehr robuste Oberfldche, hohe Festigkeit

- Extrem gute Haftung, ideal fir harte Untergriinde

KEIM Turado / Haft- und Renovierungsputze
- Moderner spannungsarmer Renovierhaftputz
- Hohe Sicherheit dank Faserarmierung

- Ideales Filzverhalten

BloBBe Anstrichschédden KEIM Biosil KEIM Soldalit
Der Untergrund der Wénde Innenfarbe Fassadenfarbe
ist grundsétzlich schadensfrei, - Natiirlich wohngesund - Universelle Premium Sol-Silikat-
nur der Anstrich ist beschadigt. - Fir Allergiker geeignet farbe
- Ohne Konservierungsstoffe - Enorm langlebig und
bestdndig

- Nachhaltiger Fassadenschutz

Oberfléchlicher, sichtbarer KEIM Mycal
Schimmelbefall Schimmelsaniersystem

Meist sind rote, orange bis - Fir RGdume mit erhdhtem Risiko
braunliche oder auch schwarze fir Schimmelpilzbefall
Bewuchsflachen an Innenwénden - Extrem diffusionsoffen
sichtbar. - Besonders feuchteregulierend

Links: Gelungene Sanierung der Siedlung SalierstraBBe in Milheim an der Ruhr
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