TEKNISK DATABLAD

KEIM CONCRETAL®-FSP 0.2

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Finspartelmasse til KEIM Concretal-Betonreparationssystem iht. EN 1504-3 klasse R2.

2. ANVENDELSESOMRADE

Spartellag efter betonreparation med KEIM Concretal-mertel-R pa lodrette og ikke befeerdede upudsede betonflader i
ingenigr- og brobyggeri og i hgje bygninger. | hgje bygninger spartellag efter anvendelse af KEIM Concretal-
Universalmertel-S. KEIM Concretal-FSP 0.2 kan péfares i lagtykkelser fra ca. 0,5 mm il maks. 4 mm. KEIM Concretal-FSP
0.2 kan anvendes som underlagsspartling for at lukke porer og lunker og kan sprajtes ved védsprajtemetode.

Under tilszetning af KEIM Concretal-Spezialvergiitung il tilblandingsvand er anvendelse som lunkesleemning mulig.

3. PRODUKTEGENSKABER

- en-komponent

- svindfattig

- revnefri ophaerdning

- frost- og tgsaltbestandig
- &ldningsbestandig

- syntetisk modificeret

MATERIALEEGENSKABER:

— Densitet frisk martel: 2,08 kg/dm3
- Blandingstid: 5 min.

- Modningstid: ingen

KLASSIFICERING:

- Trykfasthed (28d): > 32 N/mm?2
- Trykfasthed (7d): > 27 N/mm?2
- Bgjningsstyrke (28d): > 10 N/mm?
- Baijningsstyrke (7d): >9 N/mm?
FARVETONER:

gré

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal veere rent, fast, have dbne porer og kunne suge. Det skal vaere stevfrit og baeredygtigt. Teette, glatte
underlag oprues. Tilsmudsninger, cementslam og ikke baeredygtige lag fiernes med sandbleesning. Underlagets
overfladetraekstyrke skal svare fil de gaeldende tekniske regler. Underlaget skal, alt efter sugeforhold forfugtes fra ca. 2 timer
fer bearbejdningen af KEIM Concretal-Feinspachtel. Underlaget skal veere matfugtigt, men ikke vandmaettet, undgé
fritstéende vand.

ANVENDELSESBETINGELSER:
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FORBEREDELSE AF MATERIALE/BLANDING OG PAFGRING:

KEIM Concretal-FSP 0.2 unter Vorlage mit ca. 4,3 - 4,5 | sauberem Wasser je Sack mit Zwangsmischer oder langsam
laufendem Rishrgerét homogen ca. 5 min. mischen. Das Anmischen von Hand ist nicht zul&ssig. Wasserzugabe je nach
Temperaturbedingungen:

niedrige Temperatur = niedriger Wasserbedarf

hohe Temperatur = héherer Wasserbedarf

FORBRUG:
ca. 1,75 kg/m? pr. mm ved fuldspartling. ca. 0,8 - 1,5 kg/m? bei Kratzspachtelung (abhéngig vom Porenvolumen)
Angivelserne er vejledende veerdier pa glat underlag. De ngjagtige forbrugsvaerdier skal findes vha. prevearealer.

ANVENDELSE:

Tilblandet KEIM Concretal-FSP 0.2 paferes med traekbreet i lagtykkelser fra ca. 0,5 mm op til maks. 4 mm. Ved fuldspartling
maks. lagtykkelse pr. arbejdsgang 2 mm. Hvis der findes starre porer og lunker, laegges der farst skrabspartellag il lukning
(med hardgummibraet). KEIM Concretal-FSP 0.2 kan ogsa anvendes uden fladepéfering som skrabspartling for at lukke
porer og lunker uden afsluttende fuldspartling. Til vadspreijtning er specielt sneglepumper med variabel filfarselsindstilling
velegnede. Ved anvendelse som lunkeslaemning kraeves tilseetning of KEIM Concretal-Spezialvergiitung til tilblandingsvand:
25 kg terspartelmasse filsaettes fil 4,50 | vand blandet med 1,5 | KEIM Concretal-Spezialvergiitung. Ved meget fine
spartlinger anbefales filssetning aof KEIM Concretal-Spezialvergiitung (ved 25 kg terspartelmasse: 3,50 | vand +1 |
Spezialvergiitung). (Se Teknisk datablad - KEIM Concretal-Spezialvergiitung). Efter pafering af spartelmassen glattes
overfladen ved treekbreet og afrives med en ter, bladsvamp eller filisehavl. Ved sprajtebearbejdning kan overfladen ogsé

blive stdende uden videre bearbejdning. Stivnet spartelmasse ma hverken fortyndes med vand eller blandes med frisk KEIM
Concretal-FSP 0.2.

Seerlige anvisninger: Den efterbehandlingstid, der er foreskrevet for reparationsmertlen, kan afbrydes for at pafere KEIM
Concretal-FSP 0.2. Efter afslutning af spartlingen skal efterbehandlingstiden pa 5 dage overholdes, fx ved direkte afdaekning
(tilkleebning med film) eller sprajning med vand.

ARBEJDSTIDER

Temperaturbetingelser Fomrbt:iir::i?lfs;\i’:::g ;srkellige Tidsenhed
ved+5 °C 60 minutter
ved + 20 °C 45 minutter
ved + 30 °C 30 minutter

RENGQRING AF VARKTQJ:
Vaerktgjer, maskiner og blandeudstyr rengeres omgdende med vand efter brug. | ophaerdet tilstand kan materialet kun
fiernes mekanisk.

5. FORPAKNING

Indholdsmaengde Mangdeenhed Antal pé palle Emballagetype
25 kg 40 saek

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

kaligt
tort

12 mdéneder
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7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnagle: 17 01 01

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

GIS-KODE:

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, iszer glas, keramik og natursten, skal tildaekkes. Sprejt p& omgivende flader eller
trafikarealer skal omg&ende oplases med rigeligt vand og fiernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsaetningsmidler er ikke tilladt.

De naevnte vaerdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og pa skrift skal tiene fil valg af vores
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken kaber eller forarbejder for selv med ssedvanlig professionel omhu at szette sig ind i vores produkters
egnethed fil den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os sendringer der tiener til forbedring af produktet eller dets
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggeres tidligere udgaver.

$E KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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