TEKNISK DATABLAD

KEIM POROSAN®-DICHTUNGSSCHLAMME

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Porosan-Dichtungsschlémme er en mineralsk slemme pd basis af cement, fint sand og taetningsmiddel.

2. ANVENDELSESOMRADE

KEIM Porosan-Dichtungsschldmme anvendes fil lodret vandtaetning af konstruktioner, udvendigt og indvendigt, i gamle og
nye bygninger for at beskytte mod jordfugt, trykvand/sivvand og grundvand. KEIM Porosan-Dichtungsschldmme kan
overmales.

3. PRODUKTEGENSKABER

- strygnings- og spartlingsegnet

- fremragende forarbejdningsegenskaber
- fremragende vedhaeftning

- trykvandsbestandig

- frostbestandig

KLASSIFICERING:

- Pudstype: R
- Standard trykfasthed DIN EN

1015-11- DIN EN 1015-11
- Brudmagnster, brudstyrke: AB,C
FARVETONER:
gra

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal vaere fast, tart, rent, baeredygtigt og frit for vedhaeftningsreducerende rester.

Den flade, der skal dackkes, skal vaere fri for grater og revner. Mangler skal spartles ud fer belsegning med KEIM Porosan-
Dichtungsschlémme. Keler og kanter skal afrundes og genskabes med egnet mgartel. Underlaget skal forfugtes grundigt og
vaere matfugtigt, fritstGende vand skal undgés.

ANVENDELSESBETINGELSER:
Omgivende luft- og underlagstemperatur 2 5 °C under bearbejdning og terring. Underlaget bar ikke behandles i direkte
sollys eller p& solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.
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FORBEREDELSE AF MATERIALE/BLANDING OG PAF@RING:

Um eine streichfahige Einstellung zu erhalten ist der Sackinhalt mit ca. {311} sauberem Wasser knollenfrei anzurihren. Fir
eine spachtelfghige Einstellung muss ca. {312} sauberes Wasser je Sack zum Anmischen verwendet werden.

Es wird mit einem langsam laufendem geeignetem Rihrwerk gemischt, bis eine homogene Masse entstanden ist .Nach einer
Reifezeit von 3 Minuten wird das Material vor der Anwendung nochmal durchgeriihrt.

FORBRUG:

For belastning i form af jordfugtighed + ikke-trykkende vand:

P&kraevet samlet vadlagstykkelse: 2,5 mm (svarer til = 2 mm terlagstykkelse)

Forbrug: ca. 5 kg/m2.

For belastning i form af vandtryk:

P&kraevet samlet vadlagstykkelse: 3,5 mm (svarer til = 3 mm terlagstykkelse)

Forbrug: ca. 7,0 kg/m?

Angivelserne er vejledende vaerdier p& glat underlag. De ngjagtige forbrugsvaerdier skal findes vha. prevearealer.

ANVENDELSE:

KEIM Porosan-Dichtungsschlémme paferes altid i mindst to lag. Den ferste anvendelse af KEIM Porosan-Dichtungsschlémme
sker altid med strike-off-metoden. Iszer hjgrner og knaekkede kanter skal vaere godt daekket. Det andet lag og om nadvendigt
yderligere lag kan péferes enten med pensel eller murske. Gyllen skal péferes i mindst to lag i alt, indtil den minimale
lagtykkelse er n&et. Alle vaeg-/gulvovergange og hjerner skal formes med en fuge med egnet martel med en radius pd
mindst 4 cm, fer der paferes Porosan-Dichtungsschlémme. | tilfelde af flerlagspéfering skal det foregéende vandtaetningslag
vaere filstraekkeligt baerende, for det neeste lag péferes. Den foregéende pafaring skal vaere mat fugtig og ikke gennemter.

EFTERBEHANDLING:

Det friske lag skal beskyttes mod ekstrem varme, regn, frost og traek.

FARDIGGQRELSE:

KEIM Porosan-Dichtungsschlémme kan overstryges med KEIM farver. Hvis der oven p& KEIM Porosan-Dichtungsschlémme
péferes KEIM Indulastic som ekstra fugtbeskyttelse, skal der overholdes mindst 5 dages terretid. Ved udferelse af
teetningsarbejder skal DIN 18195 samt samt evt. supplerende retningslinjerne for planlaegning og udfarelse af teetninger of
bygningsdele med mineralsk taetnings-sleemmemidler falges.

VENTETIDER:
Hvis der oven p& KEIM Porosan-Dichtungsschldmme skal péferes KEIM Indulastic som ekstra fugtbeskyttelse, skal der
overholdes mindst 5 dages terretid.

RENGQRING AF VARKTQAJ:
Vaerktgjer, maskiner og blandeudstyr rengeres omgéende med vand efter brug. | ophaerdet tilstand kan materialet kun
fiernes mekanisk.

5. FORPAKNING

Indholdsmaengde Mangdeenhed Antal pé palle Emballagetype
25 kg 42 saek

6. OPBEVARING

Holdbarhed Opbevaring

9 mdneder tort

Side 2/3 - Stand 02,/2024



TEKNISK DATABLAD - KEIM POROSAN®-DICHTUNGSSCHLAMME
_____________________________________________________________________________________|

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnagle: 17 01 01

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, iszer glas, keramik og natursten, skal tildaekkes. Sprejt p& omgivende flader eller
trafikarealer skal omg&ende oplases med rigeligt vand og fiernes.
Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsaetningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMARKER

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

De naevnte vaerdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og pa skrift skal tiene fil valg af vores
produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken kaber eller forarbejder for selv med ssedvanlig professionel omhu at szette sig ind i vores produkters
egnethed fil den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os sendringer der tiener til forbedring af produktet eller dets
anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggeres tidligere udgaver.

$E KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44
www.keim.com / Kundeservice@keim.dk / kundservice@keim.se
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