


Verarbeitungsrichtlinien

3.1

Grundsiitze

der Planung und
Ausfiihrung

- Das vorgesehene WDV-System muss
hinsichtlich des Wéarmeschutzes und der
Dampfdiffusion grundsétzlich geeignet
sein (z.B. D&mmstoffdicke, Leibungs-
démmung, Standsicherheit, usw.)

- Bei der Errichtung von WDVS muss
die Planung der Anschlussdetails so
erfolgen, dass die angrenzenden oder
einbindenden Bauteile auf die vorgese-
hene Systemdicke abgestimmt werden.
- Brandschutzbestimmungen nach Lan-
desbauordnung (LBO) miissen eingehal-
ten sein.

- Angaben zur Ausfihrung des Systems
(geklebt/geklebt und gediibelt) missen
vollstéindig sein, insbesondere missen
Angaben zur Verdibelung von WDVS
vollsténdig vorliegen.

- Der Verlauf der Geldndeoberkante
(GOK) muss vor Beginn der Arbeiten

eindeutig festgelegt sein.

- Auf die Baustelle gelieferte Produkte
sind auf ihre Systemzugehérigkeit zu
kontrollieren. KEIMFARBEN kennzeich-
net die Systemkomponenten eindeutig.
Diese Kennzeichnung ist am Bauprodukt
selbst, an dessen Verpackung, auf der
Palettenfolierung oder den Begleitpa-
pieren angebracht.

- WDV-Systeme sind, wenn vom System-
halter nicht anders angegeben, gemaf
dem Stand der Technik zu verarbeiten.
Abweichungen in der Ausfihrung sind
mit dem Systemhersteller abzustimmen.
- Alle nicht zu beschichtenden Fléchen
wie Glas, Holz, Aluminium, Fensterbdn-
ke, usw. missen durch entsprechende

Abdeckungen geschiitzt sein.



3.2.
Geriiststellung

Hinsichtlich der Erfordernis an die Ge-
riststellung informiert die aktuelle Aus-
gabe der ,Handlungsanleitung fir den
Umgang mit Arbeits- und Schutzgeriisten
(BGI/GUV-l 663)" der Deutschen Ge-

setzlichen Unfallversicherung sowie die

3.3.
Verarbeitungs-
bedingungen

Luft, Umgebungs, Material- und Unter-
grundtemperatur dirfen +5°C wdahrend
der Verarbeitungs,, Erhértungs- und/oder
Trocknungsphase nicht unterschreiten (bei
bestimmten Produkten sogar mindestens
+8°C, vgl. TM, KEIM Stucasol). Ebenso
kénnen ungiinstige Witterungseinflisse, wie
z.B. Temperaturen Gber +30°C, Wind und
direkte Sonneneinstrahlung die Verarbei-
tungseigenschaften veréindern. Bei direkter
Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufge-
heizten Untergrinden dirfen Armierungs-

mortel, Putze und Anstriche nicht verarbeitet

34.
Innenputz/
Estrich

Innenputz und Estrich sollten vor der An-
bringung der Démmplatten eingebracht
und weitestgehend getrocknet sein. Ist dies
im Bauablauf nicht méglich (z.B. auch bei
Altbausanierungen) sind geeignete Maf3-

nahmen zur Bautrocknung einzurichten.

Fachinformation ,Geriiste fir Arbeiten
an Fassaden mit Wérmed@mm-Verbund-
systemen (WDVS), November 2012
des Bundesverbands Farbe Gestaltung
und Bautenschutz. Hier finden sich auch

Hinweise iiber Geriistdaueranker.

werden. Hier sind zusdtzliche MaBnah-
men, z.B. Schutz vor direkter Sonne, Wind
und Regen durch geeignete Gerisinetze,
zu treffen. Im Sommer darf z. B. kein im
Wasserschlauch aufgeheiztes Wasser ver-
wendet werden. Temperiertes Wasser bei
Herbst oder Frishjahrsbaustellen ist zuléssig
(max. 30°C). Bei der Verwendung von
Wasser, z. B. beim Anmischen von Pulverma-

terial, ist auf Trinkwasserqualitét zu achten.

Bei erhdhter Feuchtelast aus dem Innen-
raum/Untergrund kann es zu Dibelab-
zeichnungen, zu Festigkeitsverlusten der
Klebemértel und/oder sogar zu Anstrich-

méngeln kommen.
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